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各潜在投标人：
我公司近期拟对铜陵铜冠商品混凝土公司所用的矿粉进行公开招标采购。为了确保所供应的矿粉满足我公司的质量要求，我公司将在招标采购前拟对各潜在投标人的矿粉进行取样检测。为进一步保障本次招标工作的正常有序开展，同时确保招标工作的“公开、公平、公正”，现将相关事宜公告如下：
一、矿粉样品的有关要求
1、矿粉质量要求：矿粉（S95）参照国标GB/T18046-2017，必须达到质量要求。其中：
a、密度：≥2.8g/cm³；
b、比表面积：≥400m²/kg；
c、活性指标：7d：≥75%，28d：≥95%；
d、流动度比：≥90%；
e、三氧化硫：≤4.0%；
f、含水量：≤1.0%；
g、烧失量：≤3.0%。
2、样品数量为3袋，每袋10kg，其中2袋矿粉用于质量检测，1袋矿粉封存，用于与中标后所供应矿粉对比。
3、各供应厂商提供的矿粉样品由我单位统一进行编号和送检。
4、样品接收时间：2022年3月23日至2022年4月6日，上午8:00-11：55，下午2：30-5：30。由于适逢疫情期间，各潜在投标人送取样品前，请先与我公司联系人联系约定相关取样事宜。并请遵守我市关于疫情防控的相关规定，同时做好个人防护。
5、样品接收地址：安徽省铜陵市铜官区长江西路2571号建安公司一楼物资部2。
6、联系人、样品接收人：徐苑（13856252433）。 
7、各单位提交样品的同时，附拟投标单位的营业执照副本复印件及法人身份证复印件并加盖公章。
二、其他说明
1、为了保障我公司的矿粉招标采购工作的正常、如期开展，超过时间送达的样品将拒绝受理。被拒绝受理的单位，如有意为我公司提供产品服务，欢迎参加我公司下一轮的矿粉招标。
2、各潜在投标人提供的矿粉样品须与后期供应的矿粉一致，如发现不诚信及弄虚作假的现象，将列入我公司的失信供应商名单。
3、各潜在投标人所提供的矿粉经我单位检测合格后，即可获取参标资格。
4、各潜在投标人未提供矿粉样品进行先期检测或经检测矿粉样品不合格，均无参标资格。
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